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ПРЕЗИДИУМ КРАСНОЯРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРЕМИИ  РФ

Д.Ф.-М.Н., ПРОФЕССОРА

АНАТОЛИЯ  МИХАЙЛОВИЧА  СТАВЕРА

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

И ПРОГРАММА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ,

НАНОСТРУКТУРЫ, МАТЕРИАЛЫ:

ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ
V СТАВЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

15-16 октября 2009 года

Красноярск 2009

Уважаемый (ая) ______________________________________________________

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-технической  конференции с международным участием «Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы» 

(V Ставеровские чтения), посвященной памяти ректора Красноярского государственного технического университета, лауреата Государственной премии РФ, академика МАН ВШ, члена-корреспондента РИА, профессора, доктора физико-математических наук
Ставера Анатолия Михайловича.
Регламент работы конференции

14 октября 

Заезд иногородних участников, размещение в гостинице.

14.00 - 20.00   Регистрация участников в ауд. Г 5-66 главного корпуса 

 Политехнического института СФУ (ПИ СФУ) по адресу ул. академика

 Киренского, 26. Остановка «Студгородок».

18.00 –  20.00  Экскурсия по городу (для желающих)

15 октября 

9.00. - 10.00    Регистрация участников в фойе ауд. Д 4-38, корпус Д  ПИ СФУ. 

Размещение стендовых докладов в актовом зале корпуса Д  ПИ СФУ

 (ауд. Д 3-34) 

10.00 – 13.30  Открытие конференции. Пленарное заседание (ауд. Д 4-38 ПИ СФУ)

13.30 – 14.30  Обед (столовая ПИ СФУ)

14.30 – 18.00  Пленарное заседание (ауд. Д 4-38 ПИ СФУ)

18.30 – 22.00  Товарищеский ужин (для желающих).

16 октября 

9.00 – 13.30   Пленарное заседание (ауд. Д 4-38 ПИ СФУ)

9.00 – 13.30   Секция молодых ученых   (ауд. им А.М. Ставера Г 4-35 ПИ СФУ)

13.30 – 14.30 Обед (столовая ПИ СФУ)

14.30 – 16.30  Пленарное заседание (ауд. Д 4-38 ПИ СФУ)

16.30 – 17.00  Обсуждение результатов конференции, принятие рекомендаций и

 решений
17.00 – 17.15  Закрытие конференции

17 октября 

9.00 - 14.00    Экскурсия в п. Овсянка (музей В.П.Астафьева), г. Дивногорск 

(для желающих). 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ КРАСНОЯРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ. АКАД. Л. В. КИРЕНСКОГО СО РАН

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СО РАН

ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СО РАН

ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ СО РАН

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ

НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ПОЛИТЕХНИК – НМТ»

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели: 

Ваганов Е.А. – ректор СФУ, академик РАН, профессор;

Шабанов В.Ф. – председатель КНЦ СО РАН, директор ИФ СО РАН, академик РАН, профессор.

Заместители председателя:

Верховец С.В. 

Лямкин А.И.

Редькин В.Е. 

Члены оргкомитета:

Аншиц А.Г. 

Арсентьева И.П. 

Биронт В.С. 

Бондарь В.С. 
Бульбик Я.И. 
Ветров С.Я. 
Зырянов В.Я. 
Ильин А.П. 
Крушенко Г.Г. 
Лепешев А.А. 
Лефевр С. 
Маркин В.Б. 
Мейлах А.Г. 
Овчинников С.Г. 
Патрин Г.С. 
Петров Е.А. 
Петрунин В.Ф. 
Подлесный С.А. 
Слабко В.В. 
Соколов В.С. 
Темных В.И. 
Тимофеев В.Н.

Титов В.М. 
Чиганова Г.А. 
Юзова В.А.

Адрес: 660074, г.Красноярск, ул. акад. Киренского, д. 26

Сибирский федеральный университет. 

Тел.: (391) 249-76-08, 291-25-65, 249-74-22

E-mail:sfu-redkin@mail.ru
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15 октября, 10.00‒13.30 (ауд. Д 4-38), перерыв 11.30-12.00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
*
Редькин Виктор Ефимович ‒ заместитель председателя оргкомитета конференции.
ВЫСТУПЛЕНИЯ

*
Ваганов Евгений Александрович – ректор СФУ, академик РАН.
*
Титов Владимир Михайлович – директор Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, академик РАН

*
Шабанов Василий Филиппович – председатель Президиума Красноярского научного центра СО РАН, академик РАН
ДОКЛАДЫ
1. Развитие работ профессора А.М. Ставера в области наноматериалов. Лямкин А.И. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
2. Коллоидно-химические свойства водных дисперсий наночастиц различного состава. Чиганова Г.А. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
3. Разнообразие нанодисперсных форм углерода и плазменные методы их получения. Чурилов Г.Н. – Политехнический институт СФУ, ИФ СО РАН, г. Красноярск.

4. Особенности формирования частиц серебра при взрыве кристаллов азида серебра в вакууме. Лукьянчиков Л.А., Мержиевский Л.А., Михайловский И.П., Гаврилова Т.А. ‒ Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск.

5. Основы применения нанодисперсных добавок в технологиях порошковых металлоизделий. Мейлах А.Г. ‒ Институт металлургии УрО РАН (ИМЕТ УрО РАН), г. Екатеринбург.
6. Получение ультрадисперсных благородных и цветных металлов автоклавным термолизом растворов аминогалогенидных комплексов. Гребнев В.В., Заражевский В.И., Морозов А.Б., Фесик Е.В., Халиппа М.В., Мальчиков Г.Д. ‒ Самарский Государственный Аэрокосмический Университет имени С.П. Королева, г. Самара.

7. Оптика фотонных кристаллов: фундаментальные исследования, приложения и перспективы развития. Ветров С.Я., Шабанов В.Ф. ‒ Сибирский федеральный университет, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск.

8. Управление магнитным полем характеристиками светопропускания фотонного кристалла с жидкокристаллическим дефектом. Гуняков В.А., Мысливец С.А., Паршин А.М., Зырянов В.Я., Архипкин В.Г., Шабанов В.Ф. ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского, Красноярский научный центр, СО РАН Сибирский Федеральный Университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск.
9. Ионно-сурфактантный метод управления структурными и оптическими свойствами жидкокристаллических материалов. Крахалев М.Н., Прищепа О.О., Шабанов А.В., Гардымова А.П., Сутормин В.С., Зырянов В.Я. ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского, Красноярский научный центр, СО РАН; Сибирский Федеральный Университет; Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

15 октября, 14.30‒18.00 (ауд. Д 4-38), перерыв 16.00-16.30
ДОКЛАДЫ

1. Структурные параметры и морфология моноразмерных ацентричных нанокристаллов бетта-GeO2, полученных химическим синтезом. Гаврилова Т.А., Троицкая И.Б., Атучин В.В., Громилов С.А. – ИФП СО РАН, г. Новосибирск.
2. Технологии биологического назначения на основе наноалмазов взрывного синтеза. Бондарь В.С., Пуртов К.В., Могильная О.А., Пузырь А.П. – Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск.
3. Фракционный состав и сорбционная емкость к белковым молекулам модифицированных наноалмазов. Пузырь А.П., Бондарь В.С., Буров А.Е. – Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск.
4. Наноалмаз как носитель для катализаторов гидрирования нитросоединений. Еременко Н.К., Образцова И.И. – Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Кемерово.
5. Получение нанопорошков меди_восстановлением ее солей глюкозой и их использование. Сименюк Г.Ю., Образцова И.И., Еременко Н.К. ‒ Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Кемерово.
6. Принципы сканирующей зондовой микроскопии и современные методы исследования свойств поверхности. Михальченков И.А. – ЗАО «НТ-МДТ», Москва, Зеленоград.
7. Учебное, измерительное и аналитическое оборудование для нанотехнологий. Мезенева И.А. – ЗАО «НТ-МДТ», Москва, Зеленоград.
8. Структурные превращения в аморфном и нанокристаллическом сплавах на основе кобальта в ударной волне. Исхаков Р.С., Богунов А.З., Кирко В.И., Кузовников А.А. – Институт физики СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
9. Огнеупорная безусадочная корундовая керамика на основе вяжущего из нанодисперсных порошков, полученных механохимическим способом. Полубояров В.А., Коротаева З.А., Булгаков В.В., Бебко А.Н., Иванов Ф.И., Марченко В.А., Новотный С.И., Грибанов В.И. ‒ Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новокузнецкий филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод – СОЮЗ», г. Новосибирск.
10. Композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, свойства, перспективы использования. Селютин Г.Е., Попова О.Е., Гаврилов Ю.Ю., Захаров В.А.,. Полубояров В.А ‒ Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск.

11. Закономерности окисления электровзрывных нанопорошков металлов при нагревании в воздухе. Коршунов А.В. ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.
12. Получение наноразмерных композиционных порошков методом эрозии металлических гранул импульсным электрическим разрядом в жидких средах. Галанов А.И., Корнев Я.И., Яворовский Н.А., Савельев Г.Г., Юрмазова Т.А., Лобанова Г.Л., Шиян Л.Н., Сапрыкин Ф.П. ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.

13. Магнитные наноразмерные носители доксорубицина полученные импульсным электрическим разрядом в жидких средах. Галанов А.И., Юрмазова Т.А., Яворовский Н.А., Савельев Г.Г., Митькина В.А., Булдаков М.А., Литвяков Н.В., Рудык Ю.В., Нечаев К.А.  , Тузиков С.А, Чердынцева Н.В. ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

16 октября, 10.00‒13.30 (ауд. Д 4-38), перерыв 11.30-12.00

ДОКЛАДЫ
1. Предел диспергирования при интенсивной пластической деформации. Орлов В.Л., Орлов А.В. ‒ АлтГТУ, г. Барнаул.
2. Применение мощных импульсов электрического тока для получения нанопорошков. Ильин А.П. ‒ ГОУ ВПО «Томский политехнический университет», г. Томск.
3. Транспортные свойства гидратных фаз ионных солей в мезопористых материалах на основе диоксида кремния. Уваров Н. Ф., Аристов Ю.И., Бордонский Г.С., Кирик С.Д. ‒ Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск. 

4. Синтез и исследование сорбции воды нового композитного материала «СaCl2 порах SBA-15». Аристов Ю.И., Пономаренко И.В., Глазнев И.С., Губарь А.В., Кирик С.Д. ‒ Институт химии и химической технологии CO РАН, г. Новосибирск.
5. Использование нанодисперсного порошка Ni-C для регулирования чувствительности взрывчатых веществ к лазерному воздействию. Нурмухаметов Д.Р., Адуев Б.П., Пузынин А.В. ‒ Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Кемерово.

6. Зависимость температуры плавления от размеров нанокристаллов на примере простого вещества. Павлов В.А., Воронцов-Вельяминов П.Н. ‒ Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.

7. Синтез и свойства пористых углеродных материалов из природных графитов скрытокристаллического типа. Фетисова О.Ю., Милошенко Т.П., Щипко М.Л. ‒ Институт химии и химической технологии, СО РАН, г. Красноярск.

8. Наноалмазы детонационного синтеза как носители для адресной доставки биологически активных веществ. Пуртов К.В., Петунин А.И., Пузырь А.П., Бондарь В.С. ‒ Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск.

9. Узкие фракции ценосфер – сенсибилизаторы эмульсионных ВВ. Михайлова О.А., Аншиц Н.Н., Аншиц А.Г. ‒ Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск.
10. Получение ультрадисперсных благородных и цветных металлов автоклавным термолизом растворов аминогалогенидных комплексов. Гребнев В.В., Заражевский В.И., Морозов А.Б., Фесик Е.В., Халиппа М.В., Мальчиков Г.Д. ‒ Самарский Государственный Аэрокосмический Университет, г. Самара.
11. Получение мезоструктурированных силикатных материалов с контролируемым размером пор в присутствии цетилдиметиламина. Парфенов В.А., Кирик С.Д. ‒ Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск.
12. Наноструктурирование материалов и композиций различными методами активации и синтеза. Мамина Л.И. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

16 октября, 14.30‒18.00 (ауд. Д 4-38), перерыв 16.00-16.30
ДОКЛАДЫ
1. Оптимизация свойств ячеистого бетона как наносистемы. Ю.П. Чернокульский, Л.И. Квеглис ‒ -Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск; Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

2. Упругие свойства композиционных материалов, упрочненных наночастицами. Капитонов А.М., Редькин В.Е., Ананьева Е.С. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск; АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул.
3. Формирование трубчатых структур в саже после гидродинамической кавитации. Стебелева О.П., Кашкина Л.В., Кулагин В.А. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
4. Каталитический пиролиз ацетилацетонатов d – металлов в методах очистки уда, фуллеренов и их модификаций наноразмерными частицами металлов и оксидов. Исакова В.Г., Исаков В.П., Петраковская Э.А. ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, ИИФи РЭ Сибирского федерального университета, г. Красноярск.
5. Зависимость свойств противопригарных покрытий и активности природного скрытокристаллического графита от режимов меахносинтеза. Мамина Л.И., Гильманшина Т.Р., Бурцев А.А., Безруких А.И., Попов С.А., Морозов А.В. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
6. . Метастабильные состояния в тонких пленках окислов на основе железа и кобальта. Артемьев Е.М. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

ДИСКУССИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

16 октября, 9.00 – 13.30 (ауд. им А.М. Ставера Г 4-35 ПИ СФУ)

1. Синтез и свойства нанокомпозитов на основе алюминия. Ворожцов С.А. ‒ Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
2. Особенности керамики синтезированной на основе наноструктурных порошков Al2O3 различной дисперсности. Григорьев М.В. ‒ Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, г. Томск.
3. Исследование высокодисперсных порошковых систем на основе диоксида циркония. Канаки А. В. ‒ Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
4. Структурно-морфологические особенности  композита TiN – Ni, полученного из порошка никелида титана  в низкотемпературной азотной плазме. Мишарина И.В. ‒ ИХТТ УрО РАН, г. Екатеринбург. 
5. О возможности динамического синтеза ультрадисперсного кристаллического ковалентного нитрида углерода. Пак А.Я. ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.
6. Исследование фазового состава, структуры и прочностных характеристик горячепрессованной керамики на основе ZrO2-MgO. Хахалкин В.В. ‒ Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской Академии Наук, г. Томск.
7. Зависимость групповой скорости от волнового вектора в среде с отрицательным показателем преломления. Алаторцев М.Н. ‒ кафедра ФиЛТ ИФО ИИФиРЭ СФУ, г. Красноярск.
8. Исследование сенсорных свойств толстых плёнок на основе фуллерена и оксида вольфрама. Дудник А.И. ‒ Институт физики им. Киренского СО РАН, г. Красноярск.
9. Лабораторная линия Нано-Центра ТПУ для изготовления нанокерамики. Хасанов О.Л., Петюкевич М.С. ‒ Томском политехническом университете, г. Томск. 
10. Смачиваемость углеродсодержащих механосинтезированных наполнителей для модифицирования сплавов цветных металлов. 

Бабкин В.Г., Безруких А.И., Баранов В.Н., Морозов А.В., Чупров И.В. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
11. Исследование свойств наноструктурированных графитовых суспензий с различными жидкими фазами. Мамина Л.И., Гильманшина Т.Р., Безруких А.И., Баранов В.Н., Аникина В.И., Морозов А.В. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
12. Фазовая динамика интерференции волн при участии цилиндрического резонатора. Поспелов Г.И., Алаторцев М.Н., Шамшурин А.В. [image: image2.png]


 Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
13. Спектральные характеристики углеродно-гелиевой плазмы вч дуги с нч модуляцией и нанодисперсные структуры образующиеся в ней. Чурилов Г.Н., Осипова И.В., Петраковская Э.А. ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
14. Стадии физических процессов при электрическом взрыве проводников. Ильин А.П., Назаренко О.Б., Толбанова Л.О., Мостовщиков А.В. ‒ ОСП «НИИ Высоких напряжений ТПУ», ГОУ ВПО «Томский политехнический университет», г. Томск.

15. Исследование сенсорных свойств толстых плёнок на основе фуллерена и оксида вольфрама. Дудник А.И., Гончарова О.А., Ильина А.О., Чурилов Г.Н. ‒ Сибирский федеральный университет, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск.
16. Синтез, структура и магнитные свойства нанокомпозитов на основе порошков Al2O3/Ni-p и УДА/Ni-P. Гончарова О.А., Чеканова Л.А., Исхаков Р.С., Глухов А.П., Модин Е.Б., Войтенко О.В. ‒ Сибирский государственный технологический университет, Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, г. Красноярск; Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток.
17. Особенности керамики, синтезированной на основе наноструктурных порошков Al2O3 различной дисперсности. Григорьев М.В., Кульков С.Н. ‒ Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
18. Электроконтактный композиционный материал на основе меди, модифицированной добавками наночастиц. Суровцев А.В. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

19. Способ введения ультрадисперсного порошка титана в гальванический раствор. Черноусов А.А., Ушаков А.В., Карпов И.А., Редькин В.Е. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
20. Способ упрочнения поверхности итана при помощи электродуговых порошков титана по технологии микродугового оксидирования. Черноусов А.А., Ушаков А.В., Карпов И.А., Редькин В.Е. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
21. Получение и исследование физико-механических свойств композиционных материалов на основе свмпэ и малых добавок электродуговых порошков TiN. Новиков Е.С., Карпов И.В., Ушаков А.В., Редькин В.Е. ‒ Политехнический Институт Сибирского Федерального Университета, г. Красноярск.
22. Влияние способа активации суспензии порошка на физико-механические свойства резиновых смесей. Ершов Д.В., Редькин В.Е., Науменко Л.С., Лапковская Е.Ю. ‒ СибГТУ, кафедра Химической технологии пластмасс и эластомеров, СФУ, кафедра ЮНЕСКО, г. Красноярск.
23. Получение и исследование эластомеров, модифицированных ультрадисперсными частицами. Ершов Д.В., Редькин В.Е., Науменко Л.С., Лапковская Е.Ю. ‒ СибГТУ; СФУ, кафедра ЮНЕСКО, г. Красноярск.
24. Модифицирование поверхности наноалмазов для применения в гальванических технологиях. Чиганова Г.А., Мордвинова Л.Е., Сайфуллина И.Р. ‒ Сибирский федеральный университет, Красноярский научный центр СО РАН, г. Красноярск.

25. Влияние ионов Cr3+ на величины энергии активации фазовых превращений Al2O3 ударно-волнового синтеза. Высотин А.В., Соколов А.С. ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
СЕКЦИЯ 1: ФИЗИКО-ХИМИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ (НАНО-) ПОРОШКОВ И СИСТЕМ.

1. НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА УЛЬТРАМЕЛКОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. 
Л.С. Метлов ‒ Донецкий физико-технический институт НАН Украины, г. Донецк.

2. МД - МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОРАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ, ИЗОМЕРИЗАЦИИ НАНОКЛАСТЕРОВ НИКЕЛЯ И ПАЛЛАДИЯ 
Э.Д. Курбанова, В.А. Полухин ‒ Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО МАССОПЕРЕНОСА НА ПРИМЕРЕ ДВУМЕРНОГО НАНОКРИСТАЛЛА 
А.В. Маркидонов, Т.А. Тихонова, Т.И. Неверова, М.Д. Старостенков ‒ Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк.

4. ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА НА ГИСТЕРЕЗИС ОЦК-ГПУ- ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ 
В.В. Токий, В.Н. Варюхин, Н.В. Токий, В.П. Пилюгин, Б.М. Эфрос ‒ Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАНУ, г. Донецк.

5. О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЧАСТИЦ В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В.С. Борисов, Я.В. Ежова, С.Д. Марчук, С.С. Барышников, В.С. Марчук, Д.С. Барышников, Д.А. Краснов ‒ Иркутский государственный университет, г. Иркутск.

6. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АЛМАЗОВ В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ 
Н.А. Романова, А.Н. Романов, И.С. Ларионова, Ю.И. Ладыгин ‒ Алтайский государственный университет, Химический факультет, Институт водных и экологических проблем СО РАН, ФГУП ФНПЦ "Алтай", г. Барнаул.

7. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ 
А.В. Коршунов, Д.О. Перевезенцева ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОКИСЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ ПРИ НАГРЕВАНИИ В ВОЗДУХЕ 
А.В. Коршунов ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.

9. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ГОРЕНИИ В ВОЗДУХЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МЕТАЛЛОВ, БОРА И КРЕМНИЯ 
Л.О. Толбанова ‒ Томский политехнический университет, г. Томск.

10. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ И ИХ ОКСИДОВ В СМЕСЯХ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Н.И. Попок, В.Н. Попок, Н.Ф. Вдовина ‒ ФГУП «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск.
11. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ВОДОРОДА В НАНОЧАСТИЦАХ ПАЛЛАДИЯ В МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 
А.А Некрасова, Е.Н. Сидорова, Э.Л. Дзидзигури ‒ Московский государственный технический университет «Московский Институт Стали и Сплавов», г. Москва.
12. СВЧ - СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ В НАНОПОРАХ СИЛИКАГЕЛЯ 
Г.С. Бордонский, П.Ю. Лукьянов, Ю.И. Аристов, Д.С. Овощников, Н.Ф. Уваров ‒ Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита; Институт катализа СО РАН, г. Новосибирск; Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск.

13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА НАТРИЯ В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ 
Д.В. Марсагишвили, О.В. Федулов, Р.В. Папиров, А.М. Жибарев ‒ Российский Химико-Технологический Университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва.

14. УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ ДИСПЕРСИИ ДВУМЕРНОГО РЕЗОНАНСНОГО ФОТОННОНОГО КРИСТАЛЛА 
С.Я. Ветров, Н.В. Рудакова, В.П. Тимофеев, И.В. Тимофеев ‒ Сибирский федеральный университет, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск.

15. РАСЧЕТ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИРОУГЛЕРОДА В РАМКАХ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕДЫ 

А.Н. Бехтерев ‒ Магнитогорский государственный университет, г. Магнитогорск.

16. ТЕРМОДИНАМИКА ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В ГИДРОСТАТИЧЕСКИ СЖАТЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ СИСТЕМАХ 
Н.В. Токий., В.Н. Варюхин, В.В. Токий ‒ Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАНУ, г. Донецк.

17. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ В ГЦК МЕТАЛЛАХС БОЛЬШЕУГЛОВЫМИ ГРАНИЦАМИ ЗЕРЕН НАКЛОНА 
Р.Ю. Ракитин, М.Д. Старостенков, Е.Г. Харина ‒ Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул; Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк.

18. ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ В ПРОЦЕССЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 
А.Л. Верещагин, Г.С. Юрьев, О.В. Стеблева, В.С. Елисеев, Б.Г. Гольденберг ‒ Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск; Институт Неорганической Химии им. А.В.Николаева СО РАН, Институт Ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН; г. Новосибирск.

19. ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В СИСТЕМЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ 95 МАС.% TIO2 - 5 МАС.% NIO 
А.С. Сериков ‒ Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск.

20. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В НАНОЧАСТИЦАХ СИСТЕМЫ C-PD-RU 
И.А. Стажарова, Э.Л. Дзидзигури, Е.Н. Сидорова ‒ Московский государственный технологический университет «Московский Институт Стали и Сплавов», г. Москва.

21. ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В НАНОКОМПОЗИТАХ СИСТЕМЫ C-PT-FE В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИК-ПИРОЛИЗА 
И.А. Неляпина, Э.Л. Дзидзигури, Е.Н. Сидорова ‒ Московский государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов», г. Москва.

22. ФЕМТОСЕКУНДНАЯ КИНЕТИКА СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НАНОТУБУЛЯРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ВОДОРОДА 
С.В. Важенин, О.А. Маслова, М.С. Жуковский, С.А. Безносюк ‒ Алтайский государственный университет, г. Барнаул.

23. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ХАЛЬКОГЕННОЙ ПАССИВАЦИИ НИТРИДА ГАЛЛИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
Н.В. Комаровских, С.А. Безносюк, Л.В Фомина ‒ Алтайский государственный университет, г. Барнаул; Ангарская государственная техническая академия, г. Ангарск.

СЕКЦИЯ 2: ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ (НАНО-) ПОРОШКОВ И СИСТЕМ

1. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДА АЛМАЗА ПРИ ДЕТОНАЦИОННОМ СИНТЕЗЕ 
А.Ю. Бабушкин, А.И. Лямкин ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ АЛМАЗНОГО ГЕЛЯС ПОМОЩЬЮ ЯМР-ТОМОГРАФИИ IN SITU 
Л.П. Михайленко, Е.В. Морозов ‒ Институт химии и химической технологии СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

3. ОПЫТ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ АЛМАЗНЫХ ЗОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРУБЧАТЫХ ФТОРОПЛАСТОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 
Д.Ю. Глазев, И.С. Ларионова, Ю.И. Ладыгин, Л.И. Полева, Н.М. Кутакова ‒ БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова, ФГУП ФНПЦ «Алтай», Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии», г. Бийск.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ НАНОПОРОШКОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 

А.П. Ильин, О.Б. Назаренко, С.В. Матрёнин, Д.В. Тихонов, Л.О. Толбанова, А.В. Мостовщиков ‒ ОСП «НИИ Высоких напряжений ТПУ», ГОУ ВПО «Томский политехнический университет», г. Томск.

5. ПАССИВИРОВАНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ МЕДИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОЛОКИ 
Ю.А. Котов, И.В. Бекетов, А.И. Медведев, Е.И. Азаркевич, А.М. Мурзакаев, О.Р. Тимошенкова, Т.М. Демина ‒ Институт Электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург.

6. УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ 
Г.П. Александрова, Л.А. Грищенко, И.В. Клименков, Л.В. Лихошвай, Б.Г. Сухов, Б.А. Трофимов ‒ Иркутский институт химии СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск.

7. ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ АВТОКЛАВНЫМ ТЕРМОЛИЗОМ РАСТВОРОВ АМИНОГАЛОГЕНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В.В. Гребнев, В.И. Заражевский, А.Б. Морозов, Е.В. Фесик, М.В. Халиппа, Г.Д. Мальчиков ‒ Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева, г. Самара.

8. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА Fe3O4 В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ 
Н.А. Романова, А.А. Магаева, А.Н. Романов, В.И. Итин, О.Г. Терехова ‒ Алтайский государственный университет, г. Барнаул; Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, г. Томск; Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул.

9. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АМОРФНОГО ЯДРА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ СОР/СU ПРИ МЕХАНОАКТИВАЦИИ 
Р.С. Исхаков, Л.А. Кузовникова, С.В. Комогорцев, Е.А. Денисова, В.К. Мальцев ‒ Институт физики СО РАН, КрИЖТ ИрГУПС, Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск.

10. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВЫХ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
А.В. Канаки, С.П. Буякова, С.А. Волков, С.Н. Кульков ‒ Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.

11. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОПОРОШКОВ 
А.А. Рудько, А.И. Лямкин ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

12. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 
А.В. Попов, А.С. Чиганов, А.И. Лямкин ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

13. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА ИЗ НЕРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ 

И.С. Бакун, Л.Н. Егорова, П.В. Лапсина, Е.И. Кагакин ‒ Кемеровский государственный университет, г. Кемерово. 

14. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ НАНОУГЛЕРОДОВ 
А.С. Гаврилов, А.П. Возняковский ‒ ФГУП НИИСК им. С.В. Лебедева, г. Санкт-Петербург.

15. МЕТОД ФОРМИРАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ФЕРРИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ 
Т.Н. Патрушева, С.Н. Комогорцев, С.Д. Кирик, К.П. Полякова, Л.Я. Квеклис ‒ Сибирский Федеральный университет, Институт Физики им. Киренского СО РАН, г. Красноярск.

16. ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗА 
Е.А. Гончарова, В.Г. Исакова ‒ Сибирский Федеральный Университет, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск.

17. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ 
О.В. Белоусов, Р.В. Борисов, С.М. Жарков, В.А. Парфенов, А.М. Жижаев ‒ Институт химии и химической технологии СО РАН, Институт физики СО РАН, г. Красноярск.

18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ПАЛЛАДИЯ И ПЛАТИНЫ С ХЛОРОКОМПЛЕКСАМИ ЗОЛОТА 
О.В. Белоусов, Н.В. Белоусова, А.В. Бурло, Л.И. Дорохова, С.М. Жарков ‒ Институт химии и химической технологии СО РАН, Сибирский федеральный университет, Институт физики СО РАН, г. Красноярск.

19. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНЫХ ФАЗ ИЗ АНИОН-МОДИФИЦИРОВАННОГО ГИДРОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
П.Н. Кузнецов, Л.И. Кузнецова, А.В. Казбанова ‒ Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Красноярск.
20. ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СПЕКАНИЯ НАНО- И УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОВЫХ ПСЕВДОСПЛАВОВ 
В.Н. Чувильдеев, А.В. Нохрин, А.В. Москвичева, Ю.Г. Лопатин, Г.В. Баранов,В.Ю. Белов, Ю.В. Благовещенский ‒ Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород; ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», г. Саров; Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва.
21. СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТА TIN – NI, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПОРОШКА НИКЕЛИДА ТИТАНА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АЗОТНОЙ ПЛАЗМЕ 
И.В. Мишарина, А.Н. Ермаков, Ю.Г. Зайнулин ‒ Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург.
22. СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА ИЗ ТЕТРАБУТОКСИТИТАНА 
А.М. Колмогорцев, Д.А. Жеребцов, В.В. Викторов, А.С. Сериков ‒ ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск.

23. ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРЫ И СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ МИКРОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ 
А.В. Бервено, В.П. Бервено ‒ Кемеровский государственный университет, г. Кемерово; Кемеровский филиал института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Кемерово.

24. О ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОВАЛЕНТНОГО НИТРИДА УГЛЕРОДА 
А.А. Сивков, Е.П. Найден, А.Я. Пак ‒ ТПУ, ТГУ, г. Томск.
25. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ ГАФНИЯ МЕТОДОМ МАГНИЕТЕРМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
М.А. Бутова, Е.А. Салангина, Э.Л. Дзидзигури, Е.Н. Сидорова ‒ Московский государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов», г. Москва.

26. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ МЕТОДОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МЕХАНОСИНТЕЗА 
Н.В. Маренников, Д.А. Геращенков, Е.А. Самоделкин ‒ ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», г. Санкт-Петербург.
27. ФОРМИРОВАНИЕ ОКСИДНЫХ ФАЗ ИЗ КАТИОН-ПРОМОТИРОВАННОГО ГИДРОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
П.Н. Кузнецов, Л.И. Кузнецова, Я.В. Обухов, С.М. Колесникова ‒ Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Красноярск.

28. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕРКАЛЯЦИИ АТОМОВ МЕТАЛЛОВ ПОДГРУППЫ МЕДИ ПОД СЛОЙ ГРАФЕНА НА ПОДЛОЖКАХ NI И AL 
Е.В. Винокурова, М.С. Жуковский, С.А. Безносюк ‒ Алтайский государственный университет, г. Барнаул.

29. ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ АЛЮМИНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНОДНЫХ НАНООКСИДОВ 
Т.Д. Чернышова, В.В. Чернышев ‒ Воронежский государственный университет, г. Воронеж.

СЕКЦИЯ 3: НАНОСТРУКТУРЫ И ТОНКИЕ ПЛЕНКИ В МАТЕРИАЛАХ И МИКРО ТЕХНИКЕ

1. САМООРГАНИЗАЦИЯ ОСТРОВКОВЫХ НАНОСИСТЕМ ПРИ ПЛАВЛЕНИИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЛЕНОК Bi И Sn НА Si 
А.П. Крышталь. Р.В. Сухов, Н.Т. Гладких ‒ Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФЕРРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА МУЛЬТИСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК Fe/Ni 
Л.А Чеканова, И.Г. Важенина ‒ Институт физики им. Киренского, Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск

3. НАНОЧАСТИЦЫ Co В МАТРИЦЕ ВЫСОКОПОРИСТОГО АМОРФНОГО УГЛЕРОДА 
С.В. Комогорцев, Р.С. Исхаков, Ч.Н. Барнаков, Н.А. Момот, В.К. Мальцев, А.П. Козлов ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского, СО РАН; Сибирский государственный технологический университет, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск; Институт угля и углехимии СО РАН; г. Кемерово.

4. О МОДЕЛИРОВАНИИ НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КЛЮЧА, ВЫПОЛНЕННОГО НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ 
А.А. Левицкий, П.С. Маринушкин ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАНОСТРУКТУР Fe/Si МЕТОДОМ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ 
Д.В. Шевцов, И.А. Тарасов, Н.Н. Косырев, С.Н. Варнаков, С.Г. Овчинников ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск.

6. ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР С КОМБИНАЦИОННО-АКТИВНОЙ СРЕДОЙ 
В.Г. Архипкин, С.А. Мысливец ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского, Красноярский научный центр, СО РАН, Сибирский Федеральный Университет г. Красноярск

7. ЗАВИСИМОСТЬ ГРУППОВОЙ СКОРОСТИ ОТ ВОЛНОВОГО ВЕКТОРА В СРЕДЕ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 
М.Н. Алаторцев, Г.И. Поспелов, А.В. Шамшурин, В.В. Слабко ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

8. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛСТЫХ СЛОЕВ НИЗКОРАЗМЕРНОГО КРЕМНИЯ ПО СПЕКТРАМ ОТРАЖЕНИЯ 
В.А. Юзова, В.А. Дзюба, Д.А. Жарников ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

9. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА 
В.Р. Миролюбов, С.Ф. Катышев, Т.Н. Фетисова ‒ ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург; Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил.

10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АГРЕГАТОВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОМОДИКАЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СПЕКТРЕ ПЛАЗМОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 
С.В. Карпов, В.С. Герасимов, И.Л. Исаев ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

11. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПАЛОВЫХ ПЛЕНОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКЕ МЕТОДОМ ПОДВИЖНОГО МЕНИСКА 
С.В. Карпов, А.Е. Ершов ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

12. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА ИЗ НЕРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ 
И.С. Бакун, Л.Н. Егорова, П.В. Лапсина, Е.И. Кагакин ‒ Кемеровский государственный университет, г. Кемерово.

13. СПЕКТРЫ ПЛАЗМОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ НАНОКОЛЛОИДОВ 
С.В. Карпов, И.Л. Исаев, В.С. Герасимов, А.С. Грачев ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

14. ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОЛЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ В СПЕКТРАХ ПЛАЗМОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 
С.В. Карпов, И.Л. Исаев, В.С. Герасимов, А.С. Грачев ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

15. ПРИЗНАКИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СПЕКТРАХ ПЛАЗМОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ 
С.В. Карпов, И.Л. Исаев, В.С. Герасимов, А.С. Грачев ‒ Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

16. СИНТЕЗ ПЛАЗМОННО-РЕЗОНАНСНЫХ НАНОВОЛНОВОДОВ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКЕ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 
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