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<<!1сследование совмещеннь|х процессов обработки сплавов системь!

А\-7у для получения дли н номерньпх деформ и рован н ь|х полуфабри катов

электротехнического наз|{ачения>,

представленной на соискание уненой степени кандидата технических наук

по специальности 05.16.05 _ Фбработка металлов давлением.

Б последнее время в элекщоэнергетике наблтодается повь|1]]енньтй интерео

к проблеме увеличения пропускной опособности проводов вьтсоковольтнь{х

.]13|[ и улуч1]]ения характеристики их термостойкооти. Фтевидно, что д]1'! ре|пе-

ния этой задач|1 необходимо создание новь1х проводниковьтх материалов' по-

окольку традиционно применяемьтй для этих целей провод из первичного ыт}о-

миния электротехнических марок типа А5Б или А7Р, при пиковь1х нащузках ра-

ботает в условиях повь]т]]еннь1х работих температ}?' что существенно ограничи-

вает применение традицио}тно используемого нелегировант{ого алтоминия. Б

овязи с вь1111есказаннь1м' диссертационная работа Беспалова Б'й., направленная

на развитие отечественньтх техттологий производства деформированнь1х полу-

фабрикатов электротехнического назначения из сплавов системы 
^|-7г 

является

весьма своевременной и апсгуальной.

Б работе разработан комплекс технических и технологических ретпений

для обработки оплавов системь1 А1-7г опосо6ами совмещенной обработки' что

позволило получить значимь1е практические результатьп. 8 частноот'1' с цо-

пользованием современнь1х научнь1х методов и компьтотерного моделирования

рекомендованьт технологические параметрьт обработки для получения прутков и

проволоки. }1зулено влиян14е химического оостава, режимов приготовлени'[ и

р€внь1х способов совмещенной обработки на сщуктуру' механичеокие овойства,

термостойкость и удельное электрооопротивление полуфабрикатов. Ёа оонове



результатов' полг{еннь1х дисоертантом' установлень! закономерности взаимо-

связи ме)кду технологическими параметрам|1 и свойствами низколегцрованнь!х

проводниковьтх а"]11оминиевьтх сплавов' легированнь]х цирконием' что составля-

ет научнук) новизну данной работь1.

Разработанньте технические ре1]]ения защищень1 7 патентамти РФ и исполь-

зовань1 при шроектировании и изготовлении лабораторной установкп (|\[[-

2,5. 11а ооновании результатов проведеннь1х эксперимент€|льньтх иоследований

получень1 рекомендации для промь11]шенного производства по ооставам и спо-

собам совмещенной обработки оплавов системь1 А1-7г, обеспечиватощим р.1зньте

пощебительокие свойотва деформированньтх полуфабрикатов.

Результать1 исследований внедрень1 в унебньтй процесс Ф[Аоу впо <€и_

бирокий федеральньтй универоитет) и проходят промь11]!леннуто апробацито на

установке слипп в условиях 14ркутского ал}оминиевого завода.

[{о работе име}отся следу}ощие замечания.

1. 14з предь1дущих работ по сплавам А|_7г известно' что в процессе кри-

твер_сталлизации цирконий полность}о должен войти в ал}оми|1иевьтй

дьтй раствор, а формирование шервичнь1х кристаллов фазьт А\7т явля-

ется недопустимь1м браком. Бместе с тем в автореферате указано, что в

микроструктуре всех образцов (в виде прутков) присутству}от первич_

нь1е кристалль1 этой фазьт (с.1 1, после дний абзац снизу).

2. Фсновное назначение добавки циркония в проводниковь1х сплавах

повь11пение термостойкости (сохранение прочно сти после нагревов до

-300 
,с), что достигается за счет формирования наночастиц фазьт А\7г

([1') в процессе термообработки. Фднако в реферате это не рассмотре_

но. Б частности) не приведень1 даннь1е' подтвер)кда}ощие вь1вод 7 <<...а

также 0,25 -0,30оА 7у и 0,2 - 0,25о^ Ре для состояния проволоки Ат3 с

термической обработкой>>.



,{анньте зам1ечан'4я нооят чаотнь1й характер и не снижатот общего положи-

тельного впечатления о вь]полненной работе' котор€ш{ содеря(ит значительньтй

эксперимент€1льньтй материал, представ'1'{тощий определенньтй интерес для ио_

следователей, ра6отатощих в области оплавов А|_2т.

Б целом работа вьтполнена на вь1соком научном уровне' ооответствует

требованиям БА(, предъявляемьтм к кандидатским диссертациям' а ее автор

Б.![. Беспалов заслуя(ивает присух{дения ему уненой степени кандидата техни-

ческих наук по специ€ш1ьности 05.16.05 - Фбработка мет€ш1лов давлением.

Белов }{иколай Александрович

доктор технических наук' профес

профессор кафедрьт технологии литейньтх процессов2 зам. директора ин)кини_

рингового ценща <<.|[итейньте технологии и материаль1>> Федерального гооудар-

ственного автономного образовательного учре}(д е|1ия вь1с1пего профессиональ_

ного образования кБациональньтй исследовательокий технологический универ_
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