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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертацию Балясникова Валерия Александровича 
на тему "Метод контроля температурной области работоспособности смазоч­
ных масел различной базовой основы и назначения" по специальности 
05.11.13 -  Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материа­
лов и изделий

Диссертация Балясникова Валерия Александровича направлена на ис­
следование температурной области работоспособности смазочных масел раз­
личной базовой основы и назначения, результаты которой позволяют осуще­
ствлять глубокий контроль качества смазочных масел при их производстве и 
классификации.

Интерес к данной теме проявляют многие исследователи, поскольку 
температурная область работоспособности смазочных масел оказывает суще­
ственное влияние на состояние триботехнических сопряжений силовых агре­
гатов и приводов.

На моторные масла двигателей внутреннего сгорания оказывается 
термическое, механическое и химическое воздействие, что существенно 
влияет на изменение свойств масел, находящихся непосредственно в контак­
те с трущимися поверхностями. Повышение сопротивляемости масел темпе­
ратурным воздействиям обеспечивается введением в базовую основу масел 
антиокислительных, противоизносных и вязкостно-температурных присадок.

В качестве одного из основных показателей эксплуатационных свойств 
моторных масел использованы критерии оценки термоокислительной ста­
бильности и температурной стойкости, что позволяет при расширенном их 
изучении установить температурную область работоспособности смазочных 
масел. Образующиеся продукты окисления и деструкции, в следствии воз­
действия температуры на смазочный материал, оказывают влияние на обра-
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зование защитных модифицированных слоев на поверхностях трения, опре­
деляющих противоизносные характеристики масел.

Разработка нового метода, позволяющего установить температурную 
область работоспособности смазочных масел различных базовых основ и на­
значения, определять температуру начала процессов окисления, испарения и 
температурных преобразований, критическую и предельно допустимую тем­
пературу протекающих процессов окисления, испарения и температурных 
преобразований, позволяет расширить информативность качественных пока­
зателей смазочных материалов, применимых при их классификации, обосно­
ванно осуществлять выбор для использования в силовых агрегатах техники 
различной степени кагруженности и эффективно использовать потенциаль­
ный ресурс работоспособности, заложенный в них при их производстве.

Таким образом, диссертационная работа Балясникова В. А., позволяет 
расширить информативность о температурной области работоспособности 
смазочных материалов различной базовой основы и назначения, осуществ­
лять контроль качества при их производстве и классификации, имеет важные, 
практически значимые, результаты и является актуальной.

Структура работы включает введение, пять глав, выводы, список цити­
руемой литературы, приложение. Материал диссертации изложен на 146 
страницах текста, включает 42 рисунка, 80 таблиц и библиографический спи­
сок из 100 наименований. Автореферат и публикации полностью отражают 
содержание диссертации.

На основании анализа литературных данных автор сформулировал цель 
диссертационной работы, заключающуюся в расширении информативности о 
температурной области работоспособности смазочных масел различной ба­
зовой основы и назначения, позволяющую осуществлять глубокий контроль 
качества при их производстве и классификации, и задачи исследования. Ав­
тор диссертационной работы в качестве основных задач исследования разра­
батывает метод контроля температурной области работоспособности смазоч­
ных масел различных базовых основ и назначения, исследует влияние задан­
ных температур и времени проведения испытания на показатели работоспо­
собности смазочных масел при ступенчатом увеличении и понижении темпе­
ратуры испытаний. Определяет основные показатели, характеризующие ра­
ботоспособность смазочных масел по параметрам температурного воздейст­
вия, предлагает практические рекомендации по технологиям контроля тем­
пературной области работоспособности и совершенствования системы клас­
сификации по группам эксплуатационных свойств.

Значимость для науки полученных результатов исследования заклю­
чается в разработке нового метода контроля температурной области работо­
способности смазочных масел различной базовой основы и назначения, по­
зволяющего получить новую информацию о процессах температурных пре­
образований, определить критические и предельно допустимые температуры, 
установить область эксплуатационных температур для смазочных масел раз­
личной базовой основы и назначения.



Получены функциональные зависимости и регрессионные уравнения, 
описывающие процессы температурных преобразований. Предложен крите­
рий сравнения смазочных масел одного назначения, определяемый предельно 
допустимой температурой температурных преобразований, учитывающий 
процессы окисления и испарения. Установлены предельно допустимые тем­
пературы работоспособности смазочных масел различных базовых основ и 
назначений, предлагаемые в качестве критерия оценки качества при класси­
фикации по группам эксплуатационных свойств.

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
разработке предложений по совершенствованию системы классификации 
смазочных масел по группам эксплуатационных свойств, направленных на 
обоснованный выбор смазочных материалов для применения в технике раз­
личной степени нагруженности и эффективного использования ресурса рабо­
тоспособности смазочных масел, заложенного в них при их производстве.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссерта­
ции.

Разработанный метод контроля температурной области работоспособ­
ности смазочных масел различной базовой основы и назначения позволяет 
установить температуры начала процессов окисления, испарения и темпера­
турных преобразований, а так же критические и предельно допустимые тем­
пературы этих процессов. Полученные значения температурных преобразо­
ваний предлагаются в качестве эксплуатационных показателей смазочных 
материалов различной базовой основы и назначения, применимых при клас­
сификации смазочных материалов по группам эксплуатационных свойств.

Установлено влияние базовой основы смазочных масел, времени и за­
данных температур, при проведении испытания на температурную область 
работоспособности смазочных материалов различной базовой основы и на­
значения, позволяющее обосновать значения параметров испытания при 
осуществлении контроля температурной области работоспособности смазоч­
ных масел, разработанным методом.

Установлены количественные показатели температурной области рабо­
тоспособности смазочных материалов, предложены критерий сравнения сма­
зочных масел одного назначения, класса вязкости и группы эксплуатацион­
ных свойств по параметрам температурных преобразований.

Соответствие паспорт}7 научной специальности.
Рассматриваемая диссертация соответствует паспорту научной специ­

альности 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий в пунктах: 1.Научное обоснование новых и усовер­
шенствование существующих методов аналитического из неразрушающего 
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. 3. Разработка, 
внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля природной сре­



ды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характеристики по 
сравнению с прототипами.

Достоверность результатов диссертации.
Достоверность материалов диссертационной работы базируется на 

проведении комплексных исследований свойств моторных масел и согласо­
ванности экспериментальных результатов исследования, полученных с ис­
пользованием специально разработанных приборов с сопоставимыми резуль­
татами других авторов, оценкой противоизносных свойств и термоокисли­
тельной стабильности моторных масел, применением статистических мето­
дов оценки погрешностей экспериментальных данных и воспроизводимо­
стью полученных результатов.

Основные положения и выводы диссертационной работы теоретически 
и экспериментально обоснованы и не вызывают сомнений.

По результатам диссертационной работы опубликовано 11 научных ра­
бот, включая 6 работ в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК, 1 Scopus, 
1 РИНЦ. Новизна диссертационной работы подтверждена патентом РФ № 
2627562, результаты научных исследований, докладывались на двух научно - 
практических конференциях.

Несмотря на общие положительные впечатления о работе, она не ли­
шена замечаний:

1. В описании актуальности по теме исследования вызывает сомне­
ние, что в представленных классификациях SAE, API и ГОСТ, отсутствуют 
сведения о температурной области работоспособности смазочных материа­
лов различной базовой основы и назначения.

2. В ходе проведенных исследований представлены результаты ба­
зирующиеся на оценке термоокислительной стабильности по показателям 
оценки поглощения светового потока. Считаем, что было бы уместным и по­
зволило бы повысить достоверность полученных результатов, сравнение 
данных, полученных на используемом в работе приборе для определения 
термоокислительной стабильности, с данными термоокислительной стабиль­
ности при применении стандартного метода оценки термооксилительной 
стабильности в аппарате Папок, в соответствии с ГОСТ 23175-78, Однако, в 
работе такого сравнения сделано не было.

3. В тексте автореферата и диссертации встречаются понятия «тем­
пературная область работоспособности» и «температурные параметры рабо­
тоспособности». Это одно и тоже?

4. При исследовании трансмиссионных масел были выбраны три 
смазочных материала одной и той же группы эксплуатационных свойств, 
трех разных базовых основ. По результатам исследования можно судить о 
влиянии базовой основы на температурную область работоспособности при 
одной и той же группы эксплуатационных свойств. Для более объективных 
выводов, желательно сделать исследования нескольких трансмиссионных



масел одной и той же базовой основы и одной и той же группы эксплуатаци­
онных свойств.

5. На рисунке 2 не отмечено как определяются температуры начала 
процессов окисления, испарения и температурных преобразований, а так же 
критические и предельно допустимые температуры.

6. В основных выводах по диссертационной работе, п.4 присутству­
ет замечание искажающий основной смысл этих выводов.

Выводы.
Диссертационная работа Балясникова В. А. имеет внутреннее единство 

и является завершенным научным исследованием. Но своей актуальности, 
научной новизне, объему и практической значимости полученных результа­
тов соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения уче­
ных степеней (утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. №842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук и соответствует паспорту специальности 05.11.13 —  
Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изде­
лий, а ее автор, Балясников В. А., заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по указанной специальности.

Диссертационная работа рассмотрена и одобрена на расширенном за­
седании кафедры «Химии и технологии смазочных материалов и химмотоло­
гии», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», 20 марта 2019 г., про­
токол №  8.
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